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T&C LINHA CRAQUEATO

Alinha T&C CRAQUEATO foi desenvolvida para compor ambientes (Externos / Internos) onde a proposta € um acabamento contemporaneo, perfeito para especificagdes arquiteténicas
com linhas retas e ou coloniais. A linha Craqueato, faz parte dos revestimentos texturizados e conta com trés versées: Craqueato Rustico, Craqueato Classic e Craqueato Nobre.

Os revestimentos da marca Texturaecia sdo perfeitos para ECONOMIZAR na etapa do acabamento, por eliminar o uso de massa corrida PVA / acrilica, gesso, dentre outros. Dispensa
também a fase final, a (pintura), por ter a opgao de ser pigmentado através do Sistema Tintométrico T&C.

Produto classificado e atende a NBR 11702 vigente tipo (4.6.2 textura grdo médio) e (4.6.3 textura gréo grosso).

1.0 - ESPECIFICAGAO DO REVESTIMENTO:

1.1 — Superficies /
Indicagao

Destinado como acabamento em superficies verticais, parede e tetos, externo / interno.

Indicado para superficies a partir do reboco desempenado fino curado 28 dias conforme norma ABNT 13245 (vigente). Indicado também para superficies
lemassadas com massa acrilica ou massa corrida PVA e devidamente curada e preparada com T&C Selador Acrilico na mesma cor da massa, favorecendo
lainda mais em sua performance. E fundamental que a superficie esteja firme, seca, coesa, livre de sujidades e microrganismos

A rusticidade e irregularidades do substrato, ressaltam sobre o acabamento e ainda, consomem maior volume de massa, necessitando de demais deméaos.
Recomenda-se que a base (estrutura) atenda as exigéncias de planeza, prumo e nivelamento, fixadas nas respectivas normas de alvenaria e de estruturas de
concreto NBR 7200, evitando a visualizagdo de ondulagdes evidenciadas por (sombra x luz).

Para quaisquer deficiéncias, procure executar os reparos adequados antes de iniciar a aplicagéo do revestimento texturizado,respeite sempre os intervalos de
secagem, eles sdo de suma importancia para atingir o resultado satisfatério, resisténcia e durabildade efetiva do revestimento.

1.2 - T&C Selador
|Acrilico

IO T&C Selador Acrilico ¢ dedicado para criar uma melhor ancoragem da massa sobre o substrato, inibe a cor atual da parede, remove particulas soltas, ancora
as particulas mal aderidas, facilita no deslizamento da massa sobre a parede.

IAguardar entre 04 e 06 horas, a secagem.

Rendimento: Galdo 3,6 L rendimento até 20 m? ou Balde 16 L rendimento até 70 m? por demé&o.

|Aplicar entre 01 e 02 demaos de T&C Selador Acrilico.

A quantidade de demaos, pode variar em fungédo de alguns fatores, dentre eles: absorgéo do substrato, cor atual da parede x ca escolhida (revestimento).

'T&C Selador Acrilico

Galao 3,2 L cor T&C Base A/B - rendimento até 18 m?/ demao

Galdo 3,6 L cor T&C Branco - rendimento até 20 m2/ deméao

Balde 14 L cor T&C Base A/B - rendimento até 53 m? / deméo

Balde 16 L cor T&C Branco - rendimento até 70 m? por deméo. Aplicar entre 01 e 02 deméos de T&C Selador Acrilico.

IA quantidade de demaos, pode variar em fungéo de alguns fatores, dentre eles: diluigdo adotada, absorgdo do substrato, cor atial da parede x cor escolhida
(revestimento).

Tempo de secagem: Entre 4 e 6 horas. Entre deméos: 4 horas.

1.3 - Produto

LINHA T&C CRAQUEATO 1.4 - Aspecto

Pastoso

1.5 - Inflamabilidade

Nao Inflamavel 1.6 - Indicagédo

Externo / Interno.

1.7 — Sistema
[Tintométrico T&C

Pigmentacao e Aplicagéo através de Sistema

Disponiveis na cor T&C BASE, a qual também pode ser aplicada tanto na cor original (Base)— que remete ao tom natural da pedra — quanto pigmentados por
meio de dois sistemas:

— T&C Sistema Tintométrico (realizado no ponto de venda)

— T&C Sistema Industrial (pigmentacao realizada pela industria), disponivel nas cores Base ou nas cores personalizadas.

Para pigmentagdes industriais (quantidade minima a ser produzida), consultar a politica comercial vigente.

# Antes da aplicagdo, sempre confira a cor final. Amostras estédo sujeitas a pequenas variagdes de tonalidade.

Procedimento de Pigmentagao — T&C Sistema Tintométrico
Procedimento utilizado no PDV (ponto de vendas). Antes de iniciar a pigmentag&o:

1. Agite o produto por 6 a 10 minutos.

2. Adicione o(s) T&C Corante(s) conforme a cor desejada.

3. Agite novamente por mais 6 a 10 minutos, garantindo a homogeneizagédo completa.

4. Abra a embalagem e verifique se o corante foi totalmente incorporado. Se necessario, repita o processo de agitagéo.
1. Importante:

— Ao pigmentar multiplas embalagens, mantenha o mesmo tempo de agitagdo em todos os baldes.

— Verifique a tonalidade de todos os baldes antes da aplicagao.

— Oriente o profissional (pintor) a realizar a homogeneizagdao completa da massa antes da aplicagao.

— Recomenda-se misturar, em partes iguais, o contetido de todos os baldes pigmentados para garantir uniformidade de cor e evitar variagdes indesejadas.

1.8 - Diluicao

19-
[Composigao

Siga as recomendacdes de diluicdo citadas em etiqueta localizada a frente da embalagem.

Diluir com agua potavel e homogeneizar por completo, executar a mesma diluigdo nas demais
embalagens. Diferentes diluigdes influenciam diretamente na consisténcia da massa e ainda, pode
ocasionar divergéncias de tonalidades.

Produto a base emulsao acrilica, cargas
minerais inertes, tensoativo, umectante,
coalescente, espessante, preservantes e
ldgua.

1.10 - Quantidade de
demaos

Recomenda-se a aplicagéo de apenas 1 (uma) demé&o.

IA segunda demao deve ser aplicada somente quando a primeira ndo atingir o padrao desejado, seja por irregularidades no substato, falhas de aplicagéo ou outras
intercorréncias.

Para reaplicagéo, aguarde no minimo 48 horas de secagem, considerando condigdes climaticas estaveis e auséncia de umidade ouchuva.

/Antes de iniciar a segunda demao, verifique se a superficie estd completamente seca, pois a umidade residual compromete a se@agem adequada do revestimento.
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1.11 — Rendimento T&C CRAQUEATO RUSTICO 1.12 - Local fresco, coberto e ventilado, longe do
Aproximado BALDE 25 kg rendimento até 10 m?/ demao. Armazenamento |50/ 50|, A exposigao ao calor pode
T&C CRAQUEATO CLASSIC causar danos permanentes ao produto.
BALDE 25 kg rendimento até 11 m?/ deméo. Empilhamento maximo 3 unidades.
T&C CRAQUEATO NOBRE
BALDE 25 kg rendimento até 15 m?/ deméo.
1.13 - Rendimento O rendimento efetivo pode variar conforme diversos fatores, tais [1.14 - Amostras | As amostras fisicas tém vida util condicionada ao tipo de suporte (papel,
como: madeira, PS — poliestireno), ao nivel de manuseio/abraséo, sujidade e a
+ Proporc¢éo de diluigdo utilizada, exposicao (iluminagéo, UV, umidade e temperatura). Recomenda-se inspecéo
- Espessura da camada aplicada, periddica e substituigdo sempre que houver alteragédo de tonalidade, brilho ou
- Nivel de rusticidade e absorgdo do substrato, aspecto superficial. Contate o time comercial para reposigéo.
- Ondulagéo ou irregularidade do substrato, /A amostra constitui referéncia técnica de acabamento e esta sujeita a pequenas
+ Técnicas e conhecimentos praticos da mao de obra, variagdes cromaticas decorrentes de metamerismo, lote de matérias-primas,
- Condigdes ambientais (temperatura ambiente) e outros espessura aplicada, diluicdo e condi¢cdes de base. Para validagéo final, executar
aspectos da execugéo. teste in loco no substrato real, sob a iluminagdo do ambiente

1.15 - Lote

Recomenda-se adquirir a quantidade de embalagens suficientes para execugédo da metragem correspondente, com margem de seguranca de aproximadamente
10%, preferencialmente do mesmo lote, para evitar pequenas variagdes que possam existir entre produtos fabricados em periodos diferentes.

Havendo mais de um lote faga a mistura entre eles, gerando um Unico lote, homogeneizar por completo.

Em se tratando de embalagens pigmentadas em sistema tintométrico, para um procedimento mais assertivo, misture as embalagensem partes iguais, este
procedimento evita possiveis divergéncias de tonalidades.

1.16 - Secagem

Secagem ao Toque: 6 a 12 horas (livre de chuvas)

Secagem para aplicagao de Finalizadores, tais como: T&C Protetor Acrilico, T&C Reagentes Magic, T&C Reagente Acrilico ou T&C Seda ltaliana: 24 e 48 horas|
(livre

de chuvas).

Secagem Inicial: 07 dias

Secagem completo: 28 dias

A secagem, requer ambientes ventilados. E proibido o uso de soprador térmico para a secagem artificial.

Superficies umidas ou com umidade impedem a secagem do revestimento podendo trazer patologias do substrato para a superficie. Ver item: 3.0.

1.17 - Limitagoes

- Ndo recomendado para piso, sauna e banheiro (areas molhadas).
- Nao aplique o revestimento sobre superficies com irregularidades; a umidade, deficiéncias, microrganismos, entre outras patologias acarretam em danos sobre
o
acabamento, corrija-os com pelo menos 7 dias de antecedéncia.
- Superficies irregulares podem revelar as imperfei¢des da parede apds receber o revestimento texturizado, recomendase a aplicagdo do T&C Niveladora, para
corrigir
as areas antes da aplicagdo do revestimento.
- Ndo recomendado como preenchimento ou correcéo de superficie / quinas, para estes casos utilizar produtos adequados.
- O revestimento ndo regulariza ondulagdes ou imperfeigdes do substrato; ndo bloqueia umidade e umidade ascendente, recomendase realizar os reparos
ladequados
antes de iniciar a aplicagédo do revestimento.
- Ndo recomendado a utilizagdo e ou mistura combinada entre produtos Texturaecia e ou produtos de outras marcas.
- Nao borrifar &gua sobre a massa, enquanto realiza a aplicagéo, este procedimento causa defeitos.
- Nao utilizar produtos quimicos, inclusive produtos quimicos de limpeza sobre o revestimento, tanto na Linha Texturizados quarto Ornamentalle, tais produtos
provocam
danos ao acabamento.
- Ndo executar polimento (lavagem / escovagéo).
- N&o aplicar sobre superficie com p6, umida ou com preparos que ainda néo estdo curados, tal procedimento pode causar danos sobre o acabamento.

1.18 - Peculiaridade

Por se tratar de uma extragdo natural, os revestimentos sdo a base de minérios (pedra natural), desta forma, é possivel que em seu acabamento aparegam
particulas de outras cores de pedras motivadas por sedimentos da rocha, comum nesta linha.

1.19 - Cor

/Antes de iniciar a aplicagéo, confira a cor, amostra sujeita a pequena variagdo de tonalidade por predominar micronizados de pedras naturais, a (base) proporciona
uma tonalidade (branco natural); a cor também pode apresentar pequena variagdo de tonalidade em funcéo de alguns fatores, dentre eles:

- Regido de extragdo da pedra bruta (as pedras possuem (matizes de branco) que varia de acordo com a regido de extragdo e sedimentos da rocha.
- Variagdo da diluicdo (preparacéo), diferentes de diluicdes entregam variagdes da tonalidade,
- Preparos de substratos, o tipo de preparos de substrato também pode interferir em sua cor oficial,
- Luminosidade, a iluminagéo presente no ambiente e os tipos de iluminagdo induzem a percepgao da cor,
- Métodos e forma de aplicagéo, ferramentas e procedimento de aplicagdo pode interferir em sua efetiva tonalidade,
- Espessura (camada depositada),
- Metameria, (presenga de outras cores presentes no ambiente interfere na percepgéo da cor escolhida),
- Dentre outros.
Diferentes lotes ou lotes que foram aplicados em datas diferentes, podem apresentar variagdes de tonalidade motivados por fatores citados acima e ainda,
lagregacéo de poeira ambiental, polui¢éo / sujidade ancorada.
IAlgumas cores intensas aplicadas em ambientes externos, que em composig¢ao utilizam pigmentos, vermelho, amarelo, magenta, laranja e azul, poderao ter perda
gradativa da tonalidade, quando exposta ao intemperismo. Este desbotamento ndo compromete a protegao e a durabilidade do acabamento.

E IMPORTANTE reforcar que a DILUICAQ interfere diretamente na consisténcia da massa e na tonalidade da cor escolhida, por isso recomendamos realizar a
mesma diluigdo em todas as demais embalagens. Para uma aplicagdo mais assertiva, recomendamos sempre realizar teste de aplicagéo no local a ser revestido
utilizando uma pequena quantidade do produto na (cor escolhida), aguarde a secagem para sua conferéncia.

1.20 - Espessura

Espessura inadequada compromete o desempenho e a estética do revestimento.

- Camada fina: pode expor o fundo da parede, reduzindo a protegéo oferecida pelo produto e distorcendo o acabamento, além deinduzir a percepgéo de
manchas.
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- Camada espessa: gera consumo excessivo de material e pode descaracterizar o efeito estético proposto.

A aplicacao deve manter uma espessura uniforme e linear, garantindo cobertura adequada, rendimento equilibrado e fidelidade ao design.
'Superficies com variagdes de espessura tendem a evidenciar ondulagdes visiveis sob a incidéncia de luz e sombra.

2.0 SUBSTRATOSINDICADOS

A partir do Reboco desempenado fino, nivelado, curado 28 dias preparado com Fundo Preparador de Paredes, conforme norma ABNT 13245.

Recomendado também para superficies emassadas com massa acrilica, massa corrida PVA ou com pintura (tinta base de agua).

Solugdes de Gesso / Drywall com juntas tratadas, emassar com massa PVA ou acrilica, preparar com Fundo Preparador para Gesso.

Para outros substratos ndo especificados realizar consulta prévia.

A base (estrutura) necessita atender as exigéncias de planeza, prumo e nivelamento, fixadas nas respectivas normas de alvenaria e de estruturas de concreto NBR 7200,
evitando a visualizagdo de ondulagdes e deficiéncias, as quais podem ser evidenciadas através de (luz x sombra), sugere-se a corre¢do previa com produtos apropriados,
antes de iniciar a aplicagdo do revestimento texturizado.

Superficies com solugdo de gesso ou reparados com gesso, aguardar a cura efetiva, aplicar Fundo Preparador apropriado para Gesso para isentar possiveis mapeamentos
e desplacamentos que possam existir posterior a aplicagdo do revestimento.

(Atengao): Indicado como acabamento em areas externas / internas, desde que a superficie esteja dentro do padrao pré-estabelecido e livre de patologias, eflorescéncia,
umidade, microrganismos, sujidades, particulas soltas ou mal aderidas, deficiéncias, desplacamento / descolamento de substrato, dentre outras; corrigi-las previamente e
respeitar o tempo de cura, aplicagéo e finalizagdo conforme instrugdes desta ficha técnica.

3.0 PREPARAGAODOSUBSTRATO
Para cada tipo / deficiéncia do substrato, requer um preparo apropriado por meio de uma méo de obra especializada.

3.1

3.2

3.3

34

35

3.6

3.7

3.8

3.9

3.1

3.12

3.13

Substrato como reboco novo, deve estar curado 28 dias seguindo a norma ABNT 13245, preparar com Fundo Preparador de Paredes. Se aplicado revestimento sobre
substrato o qual ainda estd em processo de cura, patologias poderdo surgir, dentre elas: calcinagado, eflorescéncia, microrganismos, amarelecimento do acabamento,
dentre outros.
Superficie: A superficie deve estar firme, coesa, curada, livre de qualquer ocorréncia e devidamente tratada e preparada conforme norma ABNT 13245 (vigente). Isenta
de poeira, eflorescéncias, gordura, sab&o, incrustagdes, micro-organismos, manchas de ferrugem, residuos organicos e ferrosos; sem ondulagéo e ou deficiéncias. Sem
partes ocas ou descascamentos, isentos de bolhas, calcinagdo, empolamento, crostas e imperfeigdes.
Infiltragdo / Umidade: Infiltragdes, umidades e trincas devem ser corrigidas antes da aplicacdo do revestimento, realizar consertos antes de seguir com os demais
procedimentos de preparagdo. A preparagao incorreta ou a falta de, pode acarretar danos sobre o acabamento, os danos vao desde bolhas, desplacabamento, estufamento
e ou proliferagdo de micro-organismos, dentre outras deficiéncias, ver item 11.0, 12.0, 13.0 e 14.0. Além dos danos sobre o acabamento, a umidade causa também
problemas respiratérios.
Trincas: Trincas profundas ou capilares, fendas, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. A presenca de trincas permitem a
entrada de agua / umidade sobre a parede, afetando diretamente na resisténcia e durabilidade do revestimento. As trincas abrem espagos para que agentes externos
entrem no interior da alvenaria e da estrutura, como a dgua da chuva. A agua acarreta em infiltragées e umidades, ver item 3.3.
Eflorescéncia: Eflorescéncia sdo manchas esbranquicadas e com aspecto escorrido nas superficies. De uma maneira simplificada, as eflorescéncias séo depdsitos
cristalinos de cor esbranquigada que surgem na superficie do revestimento por meio de reagdes quimicas. Esses depositos sdo formados quando os sais sollveis sdo
transportados pela agua utilizada na construgao ou até vinda por infiltragdo que, em contato com o ar, solidifica-se e formam-se os depositos esbranquigados. A argamassa
é rica em cimento. A argamassa submetida a condi¢des de umidade solubiliza a cal livre (hidroxido de calcio e hidréxido de magnésio). A eflorescéncia é derivada de
hidréxido de calcio e hidroxido de magnésio, principalmente, que saem de dentro da argamassa de assentamento e encunhamento lateral e migram para a superficie.
Paredes contaminadas com eflorescéncia sé sdo vistas ao olho ni quando entra em processo de decomposi¢do. As marcas de eflorescéncia ao tornar-se visiveis, é
possivel observar a degradagdo das camadas, as quais afetam o substrato perdendo sua ancoragem, a patologia é tdo agressiva que danifica todo o sistema de
acabamento, ou seja, ndo s6 o estrutural, mas também o acabamento, deixando poroso e vulneravel.
A eflorescéncia, é a formagao dos carbonatos de célcio e magnésio, que sdo os depdsitos brancos visiveis, elas criam uma reagdo com o gesso / massa PVA - acrilica /
pintura, ceramica ou revestimento texturizado, tal patologia, fragiliza e desgasta o acabamento levando a expulsdo do mesmo.
Calcinagao, é outra patologia que agride o acabamento, ela é oriunda de uma ma preparagéo do substrato, superficies com tal deficiéncia podem reagir com o revestimento
texturizado causando sua degradagao.
Eflorescéncia, Carbonatagao do Concreto, Calcinagéo, seja qual for a patologia, contrate apenas profissionais qualificados e capacitados para as devidas preparagdes;
tais patologias agridem diretamente o acabamento (ceramica / pintura / rejunte / textura, etc.); corre¢des inadequadas implicam em transtornos e um custo elevado no
reparo da area, isentando toda e qualquer garantia que um acabamento possa oferecer.
Rufos e Calhas: Em fachadas, necessario ter rufos e ou pingadeiras, checar as emendas, elas podem trazer rastros de sujidade sobre a parede, afetando diretamente na
estética e na cor do revestimento.
Sujidade: A superficie deve estar limpa, isenta de 6leo, cera, graxa, marcas ou residuos, etc. Faga uma lavagem técnica para a remogéo, enxaguar e deixar secar
totalmente. Manchas de gordura assim como a sujidade também devem ser removidas com agua e detergente. A norma NBR 7200 descreve como devem ser realizados
os procedimentos de limpe de acordo com cada tipo de material a ser removido.
Microrganismos: Nao aplique nenhum tipo de acabamento sobre superficies contaminadas com microrganismos. A superficie deve estar livre de microrganismos (fungos,
algas e mofo), para isso, execute raspagem mecanica e lavagem técnica com produtos adequados como desinfetante e esfregago, enxaguar e deixar secar naturalmente,
posterior, executar uma solugdo sanitizante através de aspersdes (3 demaos) ndo enxaguar - deixar secar naturalmente conforme descrito. Executar a sanitizagdo com 48
horas de antecedéncia da aplicagéo do revestimento texturizado / acabamento (livre de chuvas). conforme citados no (item Microrganismos).
Superficies com gesso ou reparados com gesso / drywall, aguardar a cura efetiva, aplicar Fundo Preparador apropriado para Gesso para isentar possiveis mapeamentos,
desplacamentos e até mesmo o amarelecimento da textura apds sua secagem.
Impermeabilizagao: Superficies que foram parcialmente impermeabilizadas, assim como a ma preparagéo, tendem a mapear o acabamento evidenciando a demarcagao
da impermeabilizagdo; sobre a impermeabilizagéo ja curada, faga uma preparagdo da area com Fundo Preparador de Paredes. A impermeabilizagao correta evita diversos
danos ao acabamento, tais como: umidade ascendente, infiltragcédo, eflorescéncia, carbonatagdo, micro-organismos, dentre outros. Para cada necessidade, contrate sempre
profissionais qualificados.
Ondulagdes do substrato: Ondulagdes assim como irregularidades do substrato, ressaltam sobre o acabamento final, a(s) paredes(s) necessitam atender as exigéncias
de planeza, prumo e nivelamento, fixadas nas respectivas normas de alvenaria e de estruturas de concreto NBR 7200, a correcéo evita a visualizagdo de ondulagdes as
quais sao evidenciadas através de (luz x sombra). O revestimento texturizado nao corrige ondulagdes / imperfei¢des, recomenda-se a nivelagdo com produtos adequados
de acordo com cada substrato.
Cura: Para cada tipo de substrato, requer um preparo apropriado; superficies mal curadas, com umidade / eflorescéncia, causam danos permanentes ao revestimento,
tanto em sua secagem, aderéncia, durabilidade, manchamento / amarelecimento e outras patologias sobre o acabamento como bolhas e ou estufamento, respeite o tempo
de cura de cada etapa do acabamento. Contrate sempre empresas / profissionais qualificados.
Atencao! Nao execute nenhum procedimento de acabamento sobre superficies que nao estejam dentro das especificagdes citadas, além de prejudicar a vida util do
acabamento, afetam na estética, resisténcia, durabilidade e na garantia do revestimento anunciado.
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3.14

3.15
3.16

3.17

3.18

3.19

Superficies caiadas tendem a amarelecer o revestimento texturizado, analise o substrato, para cada caso, é fundamental utilizar o preparo adequado, recomenda-se a
raspagem, remogao das particulas e, estando dentro das exigéncias de planeza, aplicar entre 02 a 03 deméos de Fundo Preparador de Paredes.

Emendas, evite-as trabalhando em equipe. Executar a aplicagao individualmente pode acarretar emendas sobre a area revestida. Trabalhe sempre em equipe, enquanto
a Equipe A desempena a massa e remove excesso, a equipe B acompanha paralelamente a execugdo removendo rebarbas criando o efeito.

Reparos durante a secagem: Nao retorne na parede aplicada para realizar reparos, os reparos feitos sobre a massa apos aplicada ou em processo de secagem tendem
a ressaltar no acabamento evidenciando marcas e a propria emenda. Os reparos devem ser observados e corrigidos pela equipe durante a aplicagdo.

Superficie com azulejo: é possivel evitar o (quebra-quebra) e o (entulho causado posterior a quebra). Certificar quanto as pegas, elas devem estar (firmes), higienizar
removendo gorduras e poluicdo. Faga um desgaste para melhor ancoragem, aplicar protetor de aderéncia (de boa qualidade), regularizar a superficie com massa
apropriada objetivando corrigir e neutralizar os véos do rejuntamento, a superficie necessita estd plenamente alinhada. Respeitar o tempo de cura entre cada intervalo de
aplicagéo.

Homogeneizagao: Preparar o substrato é tdo importante quanto a preparagdo da massa. Faga a diluigdo conforme item (preparagédo da massa), entretanto atente-se na
homogeneizagéo, ela é fundamental para padronizar a consisténcia da massa mediante a aplicacéo.

Importante: Para cada tipo / deficiéncia do substrato, requer um preparo apropriado por meio de uma mao de obra especializada. Contrate sempre empresas / profissionais
qualificados.+

Paisagismo: Para evitar a umidade ascendente nas paredes em areas externas e até mesmo microrganismos, especialmente em regides com paisagismo ao redor, é
essencial a contratagdo de empresa ou profissional especializado em (impermeabilizagéo), a impermeabilizagdo correta envolve algumas praticas de prevencéo e
tratamento, como:

Barreira impermeabilizante no rodapé: Aplique uma camada impermeabilizante nas fundacdes e rodapés das paredes, criando uma barreira fisica que impede que a
umidade do solo suba pelas paredes.

Drenagem adequada do solo: Instale um sistema de drenagem eficiente ao redor da casa para redirecionar a 4gua longe das fundagdes. Isso pode incluir canaletas, tubos
de drenagem e calhas para evitar o acimulo de dgua préximo as paredes.

Uso de vegetagdo adequada: Escolha plantas que exigem pouca irrigacdo ou que estejam localizadas a uma distancia suficiente das paredes para evitar o contato
constante com agua. Evitar irrigagéo frequente muito proxima das fundagdes também ajuda a reduzir a umidade.

Juntas de dilatagdo e isolamento de solo: Verifique e, se necessario, melhore as juntas de dilatagéo e isolamento entre a parede e o solo, criando uma separagéo entre a
terra e a estrutura.

Impermeabilizagdo das paredes externas: Antes de iniciar a aplicagdo do revestimento texturizado é fundamental a impermeabilizagdo nédo s6 pelo projeto conter o
paisagismo, mas por seguranca e protecéo estrutural. Durante a etapa estrutural da obra, iniciar a impermeabilizagédo a partir das fundagdes ou da sapata da construgéo.
Isso significa que a impermeabilizagdo deve comegar abaixo do nivel do solo, geralmente em uma profundidade com cerca de 30 a 50 cm abaixo do nivel do terreno,
dependendo das condi¢des locais de umidade e drenagem.

Esse procedimento impede que a umidade proveniente do solo se infiltre na alvenaria desde as fundagdes, garantindo que a barreira de protegédo seja completa até o ponto
de maior exposigao.

Para a impermeabilizagéo de paredes contra a umidade ascendente, o mais recomendado é aplicar a camada impermeabilizante até uma altura minima de 1 metro a partir
do solo externo. Essa altura geralmente é suficiente para impedir que a umidade do solo suba pelas paredes, protegendo tanto as fundagdes quanto o revestimento externo.
Em areas com maior incidéncia de umidade ou terrenos sujeitos a encharcamento (com paisagismo por exemplo), pode ser necessario impermeabilizar até 1,5 metro ou
mais, dependendo da gravidade da exposi¢do a umidade.

40 PREPARAGAO DA AREA

Interno: limpeza Umida das paredes para retirar sujidade / p6; aguardar a secagem plena.

Protecgdes: piso, rodapé, batentes de portas e janelas, molduras, tomadas/interruptores — proteger com fitas e lonas.

Rodapés e entorno: observar umidade ascendente; tratar com impermeabilizagao e Fundo Preparador 7 dias antes da aplicagao.
Externo: lavagem técnica (sab&o neutro; alta pressédo conforme necessidade); secar totalmente.

5.0 FERRAMENTAS e EPI'S

Rolo de Ia de pelo baixo (para superficies emassadas - rolo de la pelo médio ou alta para superficies rusticas) pincel para requadragéo;

Desempenadeira de ago inox para aplicagdo da massa;

Espatula de ago.

Desempenadeira de PVC (opcional) para remogao de rebarbas. N&o utilizar ferramentas coloridas, tdo pouco a de cor azul, a de cor azul é dedicada ao reboco, ferramentas
coloridas causa manchas sobre o revestimento.

Bandeja.

Lonas / papeléo para protegdo do piso e das areas.

Fita crepe de 5¢cm largura para protegéo das paredes laterais, rodapé e moldura teto.

EPi’s: Sua vida é o bem mais precioso, esteja sempre seguro diante de um quadro de acidentes. Durante a manipulagéo de qualquer tipo de produtos, utilizar equipamentos
de seguranga como: mascara apropriada para a atividade, éculos de seguranca, luvas de PVC ou Latex, roupa adequada, capacete e sapatos de seguranga, atividades em
altura utilizar cinto de seguranga. Avaliar as condi¢gdes ergondmicas do local de trabalho, verificando-se a necessidade de andaimes ou outros equipamentos auxiliares que
permitam ao profissional ter um acesso estavel com seguranga aos planos a serem revestidos.

6.0 PREPARAGAO T&C SELADOR ACRILICO

Fungao: O T&C Selador Acrilico é fundamental antes da aplicagdo da massa texturizada, pois:

Favorece a ancoragem da massa sobre a superficie;
Neutraliza a cor de fundo, uniformizando a absorgao;
Contribui para o espalhamento homogéneo da massa, facilitando a aplicagdo e melhorando o rendimento.

Diluigao: Siga as instrugdes da etiqueta frontal da embalagem.

Dilua com agua potavel conforme a recomendagéo indicada,

Homogeneize completamente antes da aplicagéo.

A necessidade de diluigdo pode variar conforme a consisténcia e pigmentagédo do produto, especialmente quando preparado em Sistema Tintométrico (volume de
pigmentos).
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7.0

8.0

9.0

APLICAGAO T&C SELADOR ACRLICO
Aplicagao: Transfira para uma bandeja, mergulhe o rolo e remova o excesso, leve para a parede, comece num canto superior, execute movimentos verticais até completar toda
a area. Utilize trincha para requadrar molduras do teto, rodapé, batentes de portas e janelas.

Atencao:

. Evite diferentes diluicdes entre embalagens — isso pode alterar o acabamento, a tonalidade e causar manchamentos.
. Diluigdo, padronize a mesma proporgéo em todas as embalagens utilizadas.

o Nao deixar baldes abertos ao tempo; manter em local coberto e ventilado.

PREPARAGAO DA MASSA

8.1 - Diluigdo: Antes da aplicagdo, abra a embalagem e homogeneize o produto até obter consisténcia uniforme.
Se necessario, dilua com agua potavel conforme a recomendacéo indicada na etiqueta frontal da embalagem. A diluigdo utilizada deve ser padronizada para todas as
embalagens do mesmo lote, evitando variagdes de viscosidade e diferengas no resultado final. Nos produtos pigmentados pelo Sistema Tintométrico T&C, a diluigdo
dependera da consisténcia da massa em fungdo do volume de pigmentos incorporados. Diferentes proporgdes de diluigdo entre embalagens podem gerar variagdo de
tonalidade, manchamento ou alteragao no efeito final. Durante a diluigdo, homogeneize completamente utilizando misturador elétrico de baixa rotagéo, até obter uma mistura
homogénea e estavel.
Antes de iniciar a aplicagéo, realize um teste pratico para verificar a consisténcia e o desempenho do produto.

i, Cuidado: Diluigdes acima do limite recomendado comprometem a consisténcia da massa, alterando o poder de ancoragem e o resultado estético do acabamento.

8.2 - Adverténcias Técnicas

. Nunca aplique dois lotes diferentes de produto em uma mesma parede sem antes homogeneiza-los entre si, formando um lote unico.
. Evite o ressecamento da massa durante a execugdo: mantenha as embalagens fechadas e protegidas em local fresco, coberto e ventilado e coberto.
. Antes de iniciar, verifique se a quantidade total de embalagens é suficiente para cobrir toda a area prevista, evitando interrupgées durante a aplicagéo.

Cor: Disponivel na cor T&C Base para ser pigmentado em T&C SISTEMA TINTOMETRICO ou de acordo com o volume de massa, 0 mesmo pode ser produzido em escala
industrial através do T&C SISTEMA TINTOMETRICO INDUSTRIAL (diretamente de indUstria).

APLICAGAO DAMASSA (LINHA CRAQUEATO)

9.1 - Composicgédo da Equipe Recomendada .
Considerando superficies preparadas com T&C SELADOR ACRILICO na cor do revestimento devidamente seco, iniciaremos a aplicagdo.
Trabalhe em equipe, distribua as fungdes, para execugao desta textura, serdo necessarios: Desempenar a massa, remover o excesso de massa e rebarbas.

Padrao: geralmente 1 deméo. A 22 deméao sé é recomendada quando a 12demé&o nao atingir o padrao por falhas do substrato/aplicagéo.

Planejamento e Organizagao da Aplicagao (Trabalho em Equipe):

Para evitar emendas visuais e interrupgdes desnecessarias durante a aplicagdo, é fundamental realizar o planejamento prévio da massa. Efetue um levantamento da metragem
total da area a ser revestida e confronte-a com o rendimento estimado por balde, garantindo a quantidade adequada de produto disponivel para toda a execucgéo. Para evitar
emendas, utilize quinas ou frisos como pontos de parada.

A preparagao antecipada da massa é parte essencial do processo produtivo, pois evita imprevistos, como a falta de material durante o trabalho, e assegura uniformidade de
consisténcia e cor entre as embalagens. Apds a preparagdo, mantenha as embalagens cobertas e em local ventilado, protegidas do calor e da incidéncia solar direta.

A divisao de tarefas otimiza o desempenho e garante padronizagéo na aplicagéo. A quantidade de profissionais deve ser proporcional a metragem e ao nivel de complexidade
da area.

. Equipe A: Aplicagdo da massa sobre o substrato, garantindo espessura uniforme e cobertura linear.

. Equipe B: Remogéao do excesso, alinhamento da camada e acabamento das rebarbas (execugéo paralela a equipe B).

. Equipe C: Preparagédo e abastecimento de massa as equipes, movimentacédo de andaimes, limpeza e protecdo das areas (salva-piso, fita crepe, etc.).

. Em etapas as Equipes A e B devem atuar em conjunto; assim como na aplicacéo de finalizadores (como T&C Protetor Acrilico, T&C Reagente Magic, T&C
Reagente Acrilico ou T&C Seda Italiana), mantendo sincronia e evitando sobreposigoes ou desniveis.

Espessura
Fina demais: expde fundo da parede, induzindo a percepgéo de “manchas visuais” além de deixar o acabamento desprotegido por expor o fundo da parede.

Grossa demais: aumenta consumo de massa e distorce o efeito (ondulagoes).
Manter espessura linear para evitar leitura de luz x sombra.

9.2 - Emendas: Evite emendas executando a aplicagdo em equipe. Trabalhos individuais podem gerar descontinuidade e sobreposi¢édo de massa.
Durante a execugéo, a Equipe A deve desempenar e uniformizar a massa, enquanto a Equipe B acompanha paralelamente, removendo rebarbas e nivelando o acabamento.

9.3 - Possibilidades de Ocorréncias: (Massa Embolando):
- Espessura excessiva: Remova o excesso enquanto Umida. Espessura acima do padrdo compromete o nivelamento e aumenta o consumo.
- Tempo de aderéncia insuficiente: Aguarde a massa adquirir aderéncia antes de retomar a remogéo de rebarbas.

9.4 — Peculiaridades: Os revestimentos sdo formados por graos minerais de origem natural (dolomitas e agregados pétreos). Por esta razdo podem ocorrer particulas tendo
variagdes de cor em fungdo de sedimentos naturais, caracteristica intrinseca do material.

9.5 — Controle de Lote: Por serem produtos minerais, podem ocorrer diferencgas sutis de cor e granulometria entre lotes. Utilize sempre o mesmo lote na mesma parede.
Quando houver mais de um, misture-os previamente para uniformizagéo. Para produtos pigmentados via Sistema Tintométrico T&C, padronize a cor misturando o contetido
de todas as embalagens antes da aplicagéo.
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10.0

9.6 — Retoques: Evite retoques apds a secagem, pois provocam sobreposi¢do de camadas, distor¢do do relevo e diferenga de tonalidade.

Corregdes do substrato — corrigir com antecedéncia, corregdes da aplicagdo devem ser realizadas durante a aplicagdo, enquanto a massa ainda estiver imida, permitindo
integragdo homogénea com o revestimento existente. Recomenda-se aplicar o revestimento apés a conclusdo dos demais servigos da obra, evitando interferéncias de
instalacdo elétrica, hidraulica ou acabamentos adjacentes. Em casos de retoques posteriores decorrentes de intervengdes estruturais (como quebras de parede,
passagens de conduite ou reparos de alvenaria), deve-se avaliar o nivel de volume e regularizagéo do substrato. Aplicagdes de cimento, massa de nivelamento ou
emassamentos localizados podem alterar o plano da parede, resultando em diferengas visuais perceptiveis no revestimento texturizado.

Para corre¢des extensas ou com ganho de espessura, recomenda-se a reaplicagado do revestimento em toda a parede, garantindo uniformidade estética e técnica.

9.7 — Secagem entre Demaos

Recomenda-se apenas uma demao.

A segunda deve ocorrer somente quando houver falhas visuais ou cobertura insuficiente, respeitando intervalo minimo de 24 a 48 horas.

A cura é fisica (por evaporagao) e ocorre de fora para dentro. Aplicagdes sobre camadas ainda Umidas comprometem a ancoragem e causam descascamento ou

manchas.

9.8 — Produtividade e Padronizacao
A execugao deve ser realizada por equipe treinada e sincronizada, garantindo uniformidade, rendimento e qualidade do acabamento.
O uso de procedimentos padronizados assegura consisténcia visual, melhor desempenho técnico e maior produtividade, além de reduzir o retrabalho e promover

satisfagao do cliente.

ACABAMENTOS OPCIONAIS
Apds a secagem minima de 48 horas do revestimento texturizado Linha Craqueato, é possivel aplicar acabamentos complementares que intensificam a beleza, a profundidade
e o desempenho técnico da superficie. Esses produtos agregam valor estético e funcional, proporcionando diferentes texturas, brilhos e niveis de protegéo, conforme o estilo e
a proposta de cada projeto:

10.1 - T&C Reagente Magic ¢ um acabamento decorativo a base d’agua, que confere pontos de brilho sutis sobre o revestimento texturizado, valorizando o relevo e a
profundidade do acabamento. Indicado para ambientes internos e extemnos, deve ser aplicado apds 24 a 48 horas da execugdo do revestimento.
. Rendimento: até 10 m? por pote.

. Preparo: diluir em agua potavel, conforme a recomendagéo da etiqueta. Homogeneizar completamente e, em seguida, adicionar o flaconete de Glitter Especial que
acompanha o kit. Misturar novamente por aproximadamente 3 minutos, até obtengéo de total uniformidade.

. Aplicagao: utilizar rolo de espuma, aplicando uma camada fina e uniforme. Espalhar até que o produto se torne incolor, garantindo nivelamento e remogéo do excesso.

. Atengao: camadas aplicadas em excesso podem gerar manchas leitosas e irregularidades no brilho.

Nota: para que o efeito se destaque, recomenda-se que haja iluminagao direta ou difusa voltada a parede.

10.2 - T&C Seda Italiana é um acabamento decorativo suavemente translucido que confere efeito perolizado e toque acetinado ao revestimento, realgando a profundidade e a
luminosidade da textura. Indicado para ambientes internos (externos cobertos), deve ser aplicado ap6s 48 horas da execugdo do revestimento texturizado, preferencialmente na
cor base ou cor correspondente ao revestimento aplicado.

L] Rendimento: até 10 m? por deméao.
° Preparo: diluir conforme orientagéo da etiqueta e homogeneizar até completa uniformidade.

L Aplicagao: utilizar equipamento airless ou rolo de 14 de pelo médio. Aplicar camada fina e continua, com uma trincha larga, faga movimentos cruzados aleatérios espalhando
uniformemente para evitar marcas de ferramenta e acimulo de produto.

L Pigmentacao: realizada pelo Sistema Tintométrico T&C, com mais de 10.000 tonalidades disponiveis.

Atencgao: Camadas espessas podem gerar manchas, brilho irregular ou defeitos de nivelamento.
Recomenda-se aplicagdo em equipe: enquanto a Equipe A aplica o com o rolo em movimentos verticais, a Equipe B realiza o espalhamento cruzado com trincha larga,

garantindo uniformidade, difusdo do brilho e acabamento continuo.
10.3 - T&C Reagente Acrilico € um acabamento decorativo acrilico a base d’agua, que proporciona efeito envelhecido e nuances orgéanicas sobre o revestimento. Indicado
para ambientes internos e externos, deve ser aplicado entre 24 e 48 horas ap6s a execugéo do revestimento texturizado.
Rendimento: aproximadamente 10 m? por demao.
Preparo: diluir com agua potavel conforme orientagdo da etiqueta e homogeneizar completamente até obtengéo de mistura uniforme.

Aplicagado: com rolo de espuma, rolo de 14 de camneiro ou equipamento airless.

Pigmentacgao: realizada pelo Sistema Tintométrico T&C, com mais de 10.000 tonalidades disponiveis.

Recomenda-se aplicagdo em equipe: enquanto a Equipe A aplica o com o rolo em movimentos verticais, a Equipe B realiza o espalhamento cruzado com trincha larga,
garantindo uniformidade, difuséo do brilho e acabamento continuo.

/\ Atencgédo: devido a secagem rapida, o trabalho deve ser continuo e coordenado entre as equipes, evitando sobreposicdes e diferengas de tonalidade.

10.4 - T&C Protetor Acrilico: € um finalizador base d’agua com aditivo UV, desenvolvido para proporcionar protecéo, durabilidade e facilidade de limpeza as superficies
revestidas com revestimentos texturizados ou com pintura (tinta base d"agua). Indicado para ambientes internos e externos, atua como barreira protetiva contra intempéries,
umidade e desgaste natural, mantendo o acabamento preservado por mais tempo. E um opcional para ser aplicado sobre qualquer tipo de revestimento / acabamento.
Aplicagao: apés minimo de 48 horas da aplicagdo do revestimento texturizado, sobre superficie seca e curada.
Rendimento: até 40 m? por demao (galdo) e até 180 m? por demao (balde).
Preparo: diluir com agua potavel, conforme especificagdo em etiqueta, e homogeneizar até completa uniformidade.
Aplicagdo: com equipamento airless ou com rolo de espuma. Aplicar camada fina e continua, espalhando até o produto tornar-se incolor.
Numero de deméaos:

o Areas internas: minimo de 2 demaos.

o Areas externas: minimo de 3 demaos, respeitando intervalo de secagem entre aplicagdes.

ANANANANEN

Atencao: o excesso de produto pode gerar manchas, variagdo de brilho e falhas de ancoragem. Padronize o método de aplicagdo e trabalhe em equipe para assegurar
uniformidade e desempenho técnico do acabamento final.
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11.0 CONDIGOES AMBIENTAIS

10.1 - Altas temperaturas: N&o aplique a linha de revestimentos em periodos que estejam com temperaturas elevadas superior a 40°C, estudos apontaram que o
aquecimento da superficie tende a acelerar artificialmente a secagem do revestimento, podendo implicar em distor¢des da cor, inibir a aderéncia, promover marcas /
manchas / dentre outras deficiéncias posterior a aplicagcdo. Neste caso, recomendamos sua aplicagdo em horarios de menor temperatura, sem incidéncia direta do sol.
Faga um planejamento: Avalie as areas de aplicagdo e comece logo cedo, pela manha, enquanto o sol estd ameno (temperatura agradavel), tanto por questdes da qualidade
de vida do profissional da aplicagdo quanto para com o resultado do acabamento. Sugere-se executar a aplicagao por areas demarcadas com frisos por exemplo e sempre
trabalhar em equipe, a quantidade de profissionais depende da metragem total da area a ser revestida. E de extrema importancia que sé execute a aplicagdo em fachadas
quando a equipe estiver engajada quanto ao procedimento de aplicagdo. Ndo aplicar em ambientes fechados sem circulagdo de ar, por questdes de secagem e
principalmente por segurancga e salde, é necessario a ventilagdo para que o revestimento possa secar/curar adequadamente, sem deixar manchas ou pegajosidade. Ver
item (Trabalho em Equipe).

10.2 - Dias nublados ou Chuvosos: Apds periodo de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a parede secar, antes de efetuar a aplicagdo.

Nao aplique o revestimento em superficies Umidas, tdo pouco em dias nublados, chuvosos ou com ventos fortes, pingos de chuva podem causar manchas sobre a area
revestida; chuvas e jatos de agua podem remover o revestimento durante o processo de secagem.

Sugere-se uma andlise da previsdo do tempo antes de iniciar a aplicagdo. Suspenda a aplicagdo em dias nublados, com ventania, com te mperatura abaixo de 10°C ou
acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%. Pingos de dgua / chuva podem manchar a parede durante seu tempo de cura, logo, até atingir sua cura total cores
intensas podem sofrer manchamento. Nao aplicar nenhum tipo de esforgo sobre o revestimento durante o periodo de cura.

Superficies com umidade afloram diversas patologias, dentre elas o micro-organismo, afetam diretamente na resisténcia, funcionalidade, aderéncia e vida util do
revestimento, isentando toda e qualquer garantia. Veja a previsdo do tempo, antes de iniciar a aplicagéo.

12.0 - MICRORGANISMOS
Nao aplique pinturas, revestimentos ou acabamentos sobre superficies que apresentem sujidade, fungos, algas ou mofo (microrganismos). A presenca desses agentes esta
relacionada a patologias do substrato, como ftrincas, infiltragdes, umidade ascendente, auséncia de impermeabilizagdo, defeitos em coberturas e eflorescéncia.
Cada caso deve ser diagnosticado e tratado previamente, assegurando as condi¢des ideais de aplicagdo e desempenho do revestimento.

12.1 - Limpeza Técnica
A limpeza técnica tem como objetivo eliminar microrganismos ativos e residuos superficiais, preparando o substrato para a sanitizagéo.
O procedimento deve ser realizado conforme descrito abaixo:
- EPI's obrigatdrios: luvas, 6culos, mascara e vestimenta de protegéo.
- Protecéo das areas adjacentes: cubra pisos, plantas, metais e demais elementos sensiveis.
- Aplicagdo da solugéo desinfetante:
- Utilize solugado compativel com alvenaria (ex.: hipoclorito de sédio diluido, perdxido de hidrogénio ou detergente alcalino).
- Aplique com pulverizador, broxa ou trincha, umedecendo toda a area afetada e o entorno.
- Agdo mecanica: realize esfregagdo com escova de cerdas firmes (ndo metalicas) ou abraséo leve, promovendo a remogéo das colonias.
- Repeticao: execute de 3 a 4 ciclos de limpeza, com intervalos de 5 a 10 minutos entre cada aplicagéo, até a completa eliminagdo dos microrganismos.
- Enxague controlado: utilize dgua corrente em baixa presséao, evitando jatos que causem erosdo ou desplacamento do substrato.
- Secagem: aguarde a secagem natural completa antes de prosseguir. Ndo utilize sopradores térmicos.
Atencao: desinfetantes podem causar manchas em metais, pisos ou tecidos. Limpe imediatamente qualquer respingo e evite o contato com vegetacao.

12.2 - Sanitizagao

A sanitizag&o é o processo subsequente a limpeza e tem como fung¢éo bloquear o reaparecimento de microrganismos, formando uma barreira protetiva no substrato.
- Certifique-se de que a parede esteja totalmente seca e livre de residuos.

- Prepare o sanitizante de acordo com as instrugdes do fabricante.

- Aplique por pulverizagéo, borrifador, trincha ou broxa, garantindo umedecimento uniforme da superficie.

- Realize trés demé&os sucessivas, com intervalo de 15 a 30 minutos entre cada uma.

- Nao enxague. Deixe secar naturalmente por minimo de 48 horas antes da aplicagdo do revestimento.

- Em areas externas, evite dias nublados ou chuvosos. Caso ocorra chuva apds o processo e antes da aplicagdo, repita integralmente a sanitizagéo.

Nota Técnica Importante: Nunca aplique revestimentos ou acabamentos sobre superficies Umidas, contaminadas ou sem cura completa. A presenca de umidade residual
ou a auséncia de limpeza e sanitizagdo adequadas favorecem o ressurgimento de colénias e comprometem a aderéncia, resisténcia e durabilidade do sistema de
revestimento.

A Texturaecia recomenda que todas as obras com indicios de contaminagéo bioldgica recebam integralmente os processos de Limpeza Técnica e Sanitizagéo descritos neste
manual.

A aplicagéo de produtos sobre substratos contaminados, com patologias ativas ou sem tratamento prévio adequado, isenta a empresa de qualquer garantia técnica, uma vez
que nao ha controle sobre condi¢des climaticas, execugdo e qualidade do substrato.

Referéncias Técnicas

GSA — General Services Administration (EUA): Removing Biological Growth from Exterior Masonry and Stucco (Guideline for Preservation of Historic Masonry, 2022).
ASTM E2180: Standard Test Method for Determining the Activity of Incorporated Antimicrobial Agents in Polymeric or Hydrophobic Materials .

ABNT NBR 15575 — Edificagdes Habitacionais — Desempenho (Partes 1 a 6).

ABNT NBR 13245 — Revestimentos de Paredes e Tetos com Argamassas Inorgénicas — Terminologia.

13.0 RUFOS/CALHAS / RODAPE
Em fachadas e muros, a auséncia de rufos ou calhas pode ocasionar o escoamento inadequado da agua do telhado, promovendo o acimulo de sujidades e manchas sobre
o revestimento texturizado. Recomenda-se a instalagdo de rufos, pingadeiras e calhas adequadamente dimensionados, garantindo o direcionamento do fluxo de agua e
evitando o escorrimento sobre as superficies revestidas.
Antes de qualquer intervengao, execute Limpeza Técnica e Sanitizagdo, conforme o procedimento descrito no item 12.0 — Microrganismos, a fim de remover residuos, algas
e contaminantes provenientes da umidade do telhado.
Os rodapés tém funcgéo técnica e protetiva, além do aspecto estético. Servem como barreira fisica entre o piso e a parede, impedindo que o revestimento entre em contato
direto com pocas d’agua, respingos ou sujidades vindas do solo, fatores que favorecem o aparecimento de microrganismos e deterioragéo precoce.
Em areas externas, recomenda-se:
- Utilizar rejuntes e argamassas especificas para areas externas, garantindo estanqueidade;
- Evitar contato direto entre o revestimento e o piso;
- Manter o rodapé com altura minima de 5 cm acima do nivel do piso acabado;
- Verificar a integridade da impermeabilizagéo da base, conforme descrito no item 14.0 — Impermeabilizagéo.
Essas medidas contribuem diretamente para a durabilidade, protecdo e desempenho técnico do sistema de revestimento.
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14.0 - IMPERMEABILIZAGAO
A impermeabilizagao é etapa essencial para a protegao estrutural e o desempenho duradouro dos revestimentos.
Sua fungao é impedir que a agua presente no solo ou proveniente de intempéries seja absorvida pelos elementos da construgédo, preservando fundagdes, alvenarias e
acabamentos superficiais. A impermeabilizagao das fundagdes atua como uma barreira fisica continua, bloqueando a umidade ascendente e evitando danos como:
- Eflorescéncia, calcinagdo e manchas;

- Bolhas, empolamentos e desprendimento de revestimentos;
- Proliferagéo de microrganismos e mofo;
- Deterioragdo de materiais e redugao da vida util do sistema.

Além da protecéo fisica,

a impermeabilizagéo evita despesas de manutengéo corretiva e contribui para a saude do ambiente interno, reduzindo a ocorréncia de

microrganismos e patologias respiratérias associadas & umidade — especialmente em ambientes com criangas, idosos ou pessoas alérgicas.
A auséncia de impermeabilizacdo adequada pode causar danos estruturais e perdas materiais, uma vez que a umidade pode comprometer méveis, rodapés, revestimentos
e elementos construtivos adjacentes.

Nota Técnica Importante: A impermeabilizagdo adequada é requisito essencial para o desempenho e garantia dos revestimentos Texturaecia. A auséncia, falha ou
interrupgdo do sistema de impermeabilizagdo pode comprometer a estética, aderéncia e durabilidade do acabamento, além de invalidar eventuais garantias técnicas.
A Texturaecia recomenda a execugéo conforme as normas ABNT NBR 9574 (Execugao de Impermeabilizagdo) e NBR 9575 (Impermeabilizagdo — Selegéo e Projeto).

15.0 CONTRATE SEMPRE UM PROFISSIONAL
A durabilidade e o desempenho do revestimento texturizado dependem diretamente da qualidade do substrato e da mao de obra executora. Por essa razéo,
a Texturaecia reforca a importancia de contratar profissionais qualificados, capazes de aplicar corretamente cada produto conforme as boas praticas
técnicas e as normas vigentes.

Al
Com o compromisso de entregar exceléncia em acabamento e performance, a Texturaecia oferece ndo apenas produtos de alta qualidade, mas também Contrate
suporte técnico completo: Manuais detalhados com instrugdes passo a passo; Video aulas disponiveis em nosso canal oficial: youtube.com/texturaecia e sempre um
Centro de Treinamento em nossa planta de Ferraz de Vasconcelos — SP, onde realizamos periodicamente workshops e imersdes técnicas voltadas a PROFISSIONAL

aplicadores, engenheiros e arquitetos.

Nosso selo de recomendacao profissional, presente em todas as embalagens, endossa esse compromisso: ele simboliza a unido entre produto de
qualidade, técnica de aplicagdo e resultado final superior. Esse selo existe para lembrar que um bom resultado comega nas maos de quem entende o oficio
— e a Texturaecia valoriza e apoia cada profissional que veste paredes com exceléncia.

16.0 DESEMPENHO — MANUTENGAO
“Na Texturaecia, nosso objetivo é sempre oferecer produtos de alta qualidade para garantir plena satisfagdo e uma experiéncia incrivel. Inve stimos constantemente no treinamento
e reciclagem da médo de obra, assegurando os cuidados preparatérios do substrato e a aplicacdo correta. Esses fatores combinados resultam em um acabamento resistente e
duravel por um longo periodo. A periodicidade da manutengao dependera da qualidade do substrato e da qualificagdo da mao de obra."

A periodicidade da manutengao preventiva depende de alguns fatores:

Em éreas internas, entre 03 e 05 anos ou mais, de acordo com o grau de conservagao, polui¢do ou sujidade ancorada.

Em éreas externas, executar a cada 02 a 05 anos devido algumas peculiaridades estruturais, dentre elas: impermeabilizagdo estrutural, grau de conservagdo, umidade,
patologias do substrato, a falta de rodapés, rejuntamento do piso deficiente ocasionando infiltragdo ascendente, poluigdo ambiental e ou sujidade ancorada (falta de pingadeira),
regido grau de exposi¢ao ao intemperismo, dentre outros.

16.1 — Procedimento de Manutencgéo Preventiva:

O desempenho e a durabilidade do revestimento texturizado estao diretamente relacionados a qualidade do substrato, correta execugao da aplicagéo, condicdes ambientais
e manutengao periddica preventiva. Quando aplicados conforme os parametros técnicos e sobre superficies adequadamente preparadas, os revestimentos Texturaecia
garantem excelente resisténcia mecéanica, estabilidade cromatica e prote¢éo contra intempéries.

16.1 — Desempenho Esperado

O sistema de revestimento texturizado atua como uma camada protetiva e decorativa, oferecendo:

- Protecéo superficial contra agdo da chuva;

- Alta aderéncia e resisténcia;

- Estabilidade da cor e aparéncia uniforme, quando respeitados os processos de diluigdo, homogeneizagéo e cura;

- Redugéo de manutengao corretiva, quando associada a impermeabilizagdo e a limpeza técnica periddica.

O desempenho maximo é obtido apos a cura completa do sistema (28 dias), considerando condigdes climaticas estaveis e auséncia de umidade.

16.2 — Periodicidade de Manutengao Preventiva
A manuteng&o preventiva é fundamental para prolongar a vida Util do revestimento.
Recomenda-se as seguintes periodicidades médias:

Tipo de . . <

Ambiente Intervalo Sugerido||Tipo de Manutengao
No periodo, realizar limpeza técnica da superficie com agua e sabdo neutro, sobre a sujidade - utilizando esponja macia, remova sujidades e
depositos superficiais, apds secagem, se julgar necessario execute:
- Recomenda-se a revitalizagdo com o T&C Finissimo — um microrevestimento acrilico desenvolvido especificamente para manutengéo e
renovagao de superficies texturizadas. Com o T&C Finissimo é possivel restaurar a cor original do revestimento ou atualiza-la, mantendo a
textura e o toque e o aspecto visual caracteristico do acabamento.
- Se desejar, utilize também o T&C Protetor Acrilico, aplicado como acabamento final, forma uma pelicula transparente que protege e

Ambientes ainda, possui filtro UV, que:

A n
Internos cada 3 a 5 anos

Reduz a absorgdo de agua de chuva e respingos;

L] Diminui a penetracao de sujeira e fuligem;
° Prolonga a cor da revitalizagao;
°

Retarda o desgaste da camada acrilica de base.

P Resultado: o revestimento mantém aparéncia de novo por muito mais tempo e exige menor frequéncia de manutengédo
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Tipo de
Ambiente

Intervalo Sugerido||Tipo de Manutengao

Ambientes
Externos

No periodo, realizar limpeza técnica da superficie com dgua e sabao neutro, utilizar esponja macia, remover sujidades e depdsitos superficiais,
apds secagem, execute:

- Revitalizar com o T&C Finissimo — um microrevestimento acrilico desenvolvido especificamente para manutencéo e renovagéo de
superficies texturizadas. Com o T&C Finissimo é possivel restaurar a cor original do revestimento ou atualiza-la, mantendo a textura e o
toque e o aspecto visual caracteristico do acabamento.

- Se desejar, utilize também o T&C Protetor Acrilico, aplicado como acabamento final, forma uma pelicula transparente que protege e
A cada 2 a4 anos ||ainda, possui filtro UV, que:

L] Reduz a absorgéo de agua de chuva e respingos;
° Diminui a penetragéo de sujeira e fuligem;
o Prolonga a cor da revitalizagéao;

° Retarda o desgaste da camada acrilica de base.
P Resultado: o revestimento mantém aparéncia de novo por muito mais tempo e exige menor frequéncia de manutengao.

/\ A periodicidade pode variar conforme condi¢es de exposigdo, umidade local, presenga de poluigido atmosférica, intensidade de insolagéo e tipo de acabamento adotado.

17.0

18.0

19.0

21.0

SEGURANCA
Mantenha a embalagem fora do alcance de criangas e animais. Ocorrendo contato com os olhos e/ou com a pele, lavar com agua por 15 minutos. Em todos os casos, buscar

auxilio médico levando a embalagem e informando o tipo de produto.

CUIDADOS COM AS FERRAMENTAS / EQUIPAMENTOS
Estar munido(a) com as ferramentas e equipamentos adequados de aplicagédo é fundamental para um profissional da area. Sao elas, as ferramentas e os equipamentos que
contribuem com um resultado satisfatério, portanto, mantenha-as limpas e secas, ao guarda-las, proteja as pontas, tanto por evitar acidentes quanto para nao as danificar.

TRABALHO EM EQUIPE

O planejamento da aplicagéo deve considerar a metragem total da area a ser revestida, a altura e o grau de complexidade da execugéo. A equipe deve ser dimensionada de
forma proporcional a area e as condigdes de trabalho, assegurando ritmo constante, qualidade e produtividade. Apds definir a quantidade de profissionais, realize a distribuicdo
das tarefas de acordo com o método de aplicagéo do revestimento. Na maioria dos sistemas, o processo ocorre em duas etapas simultaneas:

° Equipe A: responsavel pela aplicagdo da massa, removendo o excesso e mantendo a espessura uniforme;
L Equipe B: responsavel pela remogdo do excesso remanescente, bem como a remogéo de rebarbas, “apagando” possiveis emendas e criando o efeito decorativo.

L] Equipe C: responsavel pela preparagdo da massa mantendo a diluigdo padrao, protegao das areas com forragédo, molduras de tetos e batentes, rodapé e demais areas,
montagem de andaimes e movimentag&o.

O trabalho sequencial e sincronizado entre as equipes evita emendas, sobreposi¢cdes e marcas de ferramenta na superficie, assegurando um acabamento continuo e
homogéneo. E indispensavel que todos os profissionais envolvidos possuam conhecimento técnico e pratico sobre o preparo do substrato e o manuseio dos produtos da linha

T&C, garantindo padronizagéo da aplicagéo e resultado final consistente.
O trabalho em equipe promove melhor desempenho produtivo, uniformidade estética e redugédo de retrabalho, refletindo diretamente na satisfagéo do cliente e na durabilidade

do revestimento.

EMBALAGEM - SACO VALVULADO

Embalagem lacrada Saco Valvulado até 08 (oito) meses de garantia do produto anunciado, desde que esteja armazenada adequadamente em local seco, coberto e ventilado,
em temperatura ambiente, distante do calor / sol, sobre pallet forrado com chapa de eucatex ou chapa papelao, as embalagens ndo suportam trafego de pessoas (andar sobre
elas), ndo arremessar durante o acondicionamento e transporte, ndo submeter a quedas que provoquem estresse na embalagem. Cuidado ao manusear, por se tratar de
embalagem plastica, farpas, pregos, parafusos, superficies contaminadas podem rasgar / danificar a embalagem dando espago ao vazamento / ressecamento do mesmo,
exposi¢ao ao calor provoca o ressecamento, perdendo assim sua garantia.

GARANTIA

Embalagem lacrada balde, 02 (dois) anos de garantia, desde que esteja armazenada adequadamente em local seco, coberto e ventilado, distante do calor / sol.

Para produtos pigmentados em Sistema Tintométrico T&C, utilizar apds sua pigmentagéo.

Estoque: Retirar a embalagem do estoque somente por ocasido do uso, utilizando método PEPS/FIFO (primeiro que entra, primeiro que sai) preferencialmente, observando que
a remessa liberada para o consumo de determinado cliente seja do mesmo lote. Durante o manuseio e movimentagéo, evitar danos fisicos a embalagem, ndo arremessar, elas
néo devem ser manuseadas com auxilio de ganchos ou outros dispositivos perfurantes ou cortantes.

Esta Ficha Técnica de Aplicagéo foi desenvolvida com base no melhor do nosso conhecimento técnico, o contetido explicativo aponta informagdes importantes sobre os
substratos, produtos e aplicagdes adequadas, de modo que os responsaveis pela aplicagdo dos produtos de fabricagdo da empresa em referéncia deverdo observar as regras
estabelecidas por esta, para que a garantia do produto seja amparada.

Os produtos fornecidos pela industria em referéncia, passam por analises técnicas minuciosas antes se serem comercializados, garantindo assim sua qualidade; caso haja
eventuais apontamentos de defeitos observados pelo consumidor, serdo prontamente atendidos por técnico(s) especializado(s).

A performance e o desempenho do produto dependem das condi¢des ideais da preparagéo da superficie onde sera aplicada a de fatores alheios ao controle do fabricante, tais
como: uniformidade da superficie, umidade relativa do ar, temperatura e condigdes climaticas locais, técnicas de aplicagédo e outros em casos excepcionais. A garantia dos
produtos Texturaecia esta limitada a reposigéo do produto adquirido pelo cliente, quaisquer outras despesas que eventualmente o cliente tenha, tais como custos de méao de

obra para aplicagdo, ndo estdo amparadas pela garantia.
A Texturaecia se reserva no direito de dispensar qualquer garantia, quando nao forem seguidas as indicagdes desta Ficha Técnica de Aplicagdo, bem como as instrugdes da

embalagem; por néo ter controle das condi¢des de aplicagdo (mao-de-obra), condigdes do substrato, armazenagem, responsabilizando-se quanto a qualidade do material
fornecido.

A industria em referéncia esta em constante evolugéo, e por esse motivo podera alterar as informagdes constante nas Fichas Técnicas, sem aviso prévio, em fungdo da melhoria
dos produtos, métodos de aplicagdo e evolugdo continua do conhecimento técnico, essas alteragdes nao influenciardo nos produtos ja comercializados e em nada prejudicara
seus clientes.
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